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Estudo do comportamento Optico e magnético de nanoparticulas de TiO2
sintetizadas pelo método sol-gel dopadas com ions de Fe3+ para aplicacoes em
dispositivos spintronicos
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Os nanomateriais baseados no 6xido de titanio vem sendo cada vez mais investigado
devido as suas potenciais aplicagdes em fotocatalise, sensores de gases, atividade
antibacteriana, células solares sensibilizadas por corantes, dentre outras. Isso devido as
suas propriedades estruturais, eletronicas e Opticas. Atualmente, o comportamento
magnético tem sido objeto de estudos devido as possiveis propriedades magnéticas que
as nanoparticulas apresentam. Devido a isso, este trabalho busca apresentar que diferentes
rotas de sintese pode influenciar nas propriedades estruturais, Opticas e magnéticas de
nanoparticulas de TiO2 e que o efeito de dopantes nas nanoparticulas influenciam
significativamente nas suas propriedades magnéticas. Aqui, foi usado como dopante ions
de Fe3+, cuja concentracdo variou em 1% e 5%. Além disso, duas rotas sol-gel foram
utilizadas para comparar as diferentes caracteristicas das duas rotas. Foram feitas analises
de MEV, EDS, RAMAN, DRX, UV-vis em reflectancia difusa ¢ VSM. Foi possivel
observar que as nanoparticulas apresentaram morfologia esféricas que se encontravam
aglomeradas, modos RAMAN referentes as fases anatdsio e rutilo do TiO2 que
corroboraram com os difratdmetros de raios-X. Também foi observado mudangas nas
transicOes eletronicas referentes ao UV-Vis para a regido do visivel e comportamento
ferromagnético para as amostras dopadas com ions de ferro. Diante dos resultados,
podemos sugerir que esses materiais apresentam caracteristicas Opticas e magnéticas

atraentes para aplicagdes em dispositivos spintronicos como semicondutores magnéticos
diluidos.
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